KRONI

CCN FUTTERKALK LM

Vorkommen

R 010

Der hochwertige Calcit mit feinkristallin-dichter Struktur fir unsere FUTTERKALK-Produkte
wird durch den Abbau eines Naturvorkommens aus dem oberen Weil3jura in Blaubeuren

bei Ulm gewonnen.

Gesteins-Analyse von CCN Futterkalk

Calcium
CaCOs;

MgCO;,
Fe,O3

Al,O4

SiO, (Silikate)

Fliichtige Anteile bei 105°C
Gluhverlust
HCI-Unl6sliches

Physikalische Daten
Rohdichte

Schittdichte
Harte nach Mohs
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(DIN EN ISO 787-2)
(DIN EN 459-2)
(DIN 55 918)

(DIN EN 1097-7)
(DIN EN 1SO 787-11)

Siebanalyse nach DIN EN 933-10

Siebriickstand bei
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Diese Daten sind Durchschnittswerte und resultieren aus zahlreichen Messungen, die im Rahmen unserer werkseitigen

Produktionskontrolle laufend durchgefiihrt werden. Eine Verbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden.
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